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Schachtheschichtung:
Eine Sanierungs-

alternative?

Fiir die Sanierung von Abwasserschachten
sollen Beschichtungsverfahren eine kosten-
giinstige Alternative zur Erneuerung des
Schachtes darstellen. Aber sind sie das auch?
Bislang gab es kaum Anhaltspunkte hinsicht-
lich der Einsatzgrenzen, Qualitatseinfliisse
und Dauerhaftigkeit der angebotenen
Verfahren. Das IKT hat Licht ins Dunkel ge-
bracht: In einer umfangreichen Praxisstudie
wurden 42 Schachtbeschichtungen bei zwolf
Netzbetreibern begleitet und untersucht.

Sanieren, aber wie?

Fiir die Renovierung von groBflachigen Schaden
oder Undichtigkeiten kénnen neben der Erneue-
rung des Schachtes Auskleidungs- und Beschich-
tungsverfahren eingesetzt werden. Ein konkreter
Handlungsdruck bei der Sanierung von Schéchten
ergibt sich fiir die Netzbetreiber in Nordrhein-
Westfalen: Hier verlangt die Selbstiiberwachungs-
verordnung Kanal (StiwV Kan) die Inspektion und
ggf. die Instandsetzung der Schachte.

Rund zwolf Prozent der ca. zehn Millionen
Schachte in Deutschland eignen sich nach
Einschatzung der offentlichen Netzbetreiber
grundsatzlich fir eine Sanierung im Beschich-
tungsverfahren. Das sich daraus ergebende mog-
liche Marktvolumen fiir Beschichtungsverfahren
von rund 2,7 Milliarden Euro ist immens! Bislang
bestanden allerdings groBe Unsicherheiten
hinsichtlich der Einsatzgrenzen der angebotenen
Verfahren und der Dauerhaftigkeit der Sanie-
rungsergebnisse.

Die Qualitatsbhausteine

Das IKT wahlte eine sehr praxisorientierte
Vorgehensweise, um den wesentlichen Quali-
tatseinflissen bei der Ausfiihrung von Beschich-

tungsmaBnahmen auf die Schliche zu kommen
und gleichzeitig die Einsatzmoglichkeiten

bzw. Einsatzgrenzen der einzelnen Verfahren
auszuloten. In der insgesamt rund zweijahrigen
Projektlaufzeit wurde das folgende Arbeitspro-
gramm absolviert:
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Mit Mortel beschichteter Schacht

Mit Poly-
urethan beschich-
teter Schacht

1. Vor-Ort-MaBnahmen

42 BeschichtungsmaBnahmen in den Entwasse-
rungsnetzen von insgesamt zwolf Netzbetreibern
wurden begleitet und dabei umfangreiche Qua-
litétsprifungen ber einen Zeitraum von mehre-
ren Monaten durchgefiihrt. Zum Einsatz kamen
Mortelbeschichtungen und Beschichtungen aus
Polyurethan, wobei alle marktrelevanten Rei-
nigungs- und Auftragsverfahren beriicksichtigt
wurden. Samtliche Sanierungen wurden durch
Fachfirmen ausgefiihrt. Diese hatten lediglich
Vorgaben zum Beschichtungsmaterial und der
Verfahrenstechnik erhalten. Auf Hinweise zur Sa-
nierungsdurchfiihrung wurde bewusst verzichtet,
um die Gblichen Arbeitsprozesse, die tatsachliche
Sanierungsqualitat sowie mdgliche Fehlerquellen
und Verbesserungspotenziale wirklichkeitstreu
erkennen zu kénnen.

Links: Dokumentation der Baustellenbedingungen
und Sanierungsausfihrung

Rechts: Untersuchung der Qualitat

der ausgeflihrten Sanierungen
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2. Laborversuche

Als Erganzung zu diesen Vor-Ort-Malnahmen
wurden Versuche in den Laboren und Versuchs-
standen des IKT durchgefiihrt. So konnten z.B.
die Auswirkungen von intensiven Verkehrslasten
auf einen beschichteten Schacht simuliert oder
das Verbundverhalten von Beschichtungen auf
wassergesattigten Betonoberflachen naher
untersucht werden.

—

Wassersattigung von Schachtelementen

3. Spezielle Fragestellungen

Aus den Ergebnissen der Praxis-Untersuchungen
und der Laborversuche ergaben sich weitere
Fragestellungen:

@ Wie groB miissen die Mindesthaftzugfestig-
keiten von Beschichtungen sein?

@ Wie wirken sich alternative Vorbehandlung-
techniken aus?

® Welchen Einfluss hat das AuBenklima auf die
Aushértung von Mértelbeschichtungen?

®Wie gut kann der Ubergang zu anderen
Materialien in den Verbindungsbereichen
hergestellt werden?

Diese Fragestellungen wurden im Rahmen wei-
terer Untersuchungen angegangen.
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Lastfall fir die numerischen Berechnungen der Min-
desthaftzugfestigkeiten

Untersuchung von alternativen Vorbehandlungstechniken

Schachtbeschichtung: Eine Alternative! Aber...
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes zeigen:
Die untersuchten Beschichtungsverfahren konnen
grundsatzlich geeignet sein, die Dichtheit und
Funktionsfahigkeit von Mauerwerks- und Beton-
schachten wiederherzustellen. Eine Schachtsanie-
rung im Beschichtungsverfahren scheint beson-

ders bei schwierigen Geometrien und zahlreichen
Zulaufen im Schachtkorper eine Alternative zum
Neubau des Schachtes zu sein.

Allerdings war die Sanierungsqualitét in der
Mehrzahl der untersuchten Félle gering:

Bei 16 der 26 untersuchten Mortelbeschichtungen
lagen optisch feststellbare Mangel wie Risse,
Hohlstellen, Fehlstellen oder Undichtigkeiten
vor. Bei lediglich sieben Mértelbeschichtungen
konnte ein Haftverbund zur alten Schachtwan-
dung gemessen werden, der die Anforderungen
der maBgeblichen Richtlinien erfiillte. Vor allem
an Martelbeschichtungen in Betonschachten
wurde ein insgesamt sehr geringer Verbund zum
Untergrund festgestellt.

Auch bei den Polyurethanbeschichtungen lagen
bei neun der 16 untersuchten Falle optisch
feststellbare Mangel wie Hohlstellen, Blasen
oder Fehlstellen vor. Hier konnte in zwolf Fallen
ein ausreichender Haftverbund zum Untergrund
ermittelt werden. Probleme schienen nur sehr
nasse Untergriinde zu verursachen.

Als Hauptursache fiir die geringe Sanierungsqua-
litét konnten vor allem Ausfiihrungsfehler bei der
Beschichtung identifiziert werden. Dariiber hinaus
war die Untergrundvorbereitung in vielen Fallen
nicht ausreichend. Grundsatzlich scheint die
derzeit tibliche Vorreinigung des Schachtes mit
Wasserhochdruck nur bedingt zur Vorbereitung
einer BeschichtungsmaBnahme geeignet zu sein.
Festgehalten werden kann, dass die derzeitigen
MaBnahmen zur Qualitatssicherung — gerade mit
Blick auf die tibliche Ausfiihrungspraxis — stark
verbesserungswiirdig sind. Daher hat das IKT -
ausgehend von den gesammelten Erfahrungen —
Hinweise zur Qualitatssicherung erarbeitet, die
Netzbetreibern bei der Ausschreibung, Bautiberwa-
chung und Abnahme von SanierungsmaBnahmen
im Beschichtungsverfahren nutzen konnen.

Wasserhochdruckreinigung einer Schachtwandung mit
Handlanze

IKT
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Materialverhalten und Einsatzgrenzen

Derzeitige Reinigungsverfahren

selten geeignet

Um einen tragfahigen Untergrund und die
Voraussetzungen fiir einen guten Verbund der
Beschichtung zu erhalten, miissen zunéchst
einmal der Schmutz, Belage und Glasuren sowie
geschadigtes Material von der Schachtwandung
entfernt werden. Dazu wird tblicherweise die
Wasserhochdruckreinigung eingesetzt.

HL
Wi
oA |

F . 48
TSty S g \‘ﬁy
Wasserhochdruckreinigung einer Schachtwandung mit
rotierender Reinigungsduse

Bei den IKT-Untersuchungen konnte festge-
stellt werden, dass diese Methode nur selten
geeignet ist: Oft konnten Belage und Glasuren
auf Mauerwerksziegeln nicht entfernt werden.
Auch das Ausraumen der Mauerwerksfugen

in ausreichender Tiefe erwies sich fast immer
als schwierig. In Betonschachten gab es haufig
das Problem, dass der Untergrund nicht genug
aufgeraut werden konnte, um eine ausreichende
Verkrallung des Beschichtungsmortels mit dem
Untergrund zu gewahrleisten.

Da hier eindeutig eine Schwachstelle vorlag,
wurden einige Schachte auch einmal testweise
mit Wasserhochdruck unter Beimischung von
Sand gereinigt. Die Reinigungsergebnisse waren
eindeutig besser. Dafiir aber waren die Arbeits-
bedingungen fiir den ausfiihrenden Techniker
katastrophal: Er musste sich nicht nur gegen das
riickprallende Wasser, sondern auch noch gegen
den riickprallenden Sand schiitzen.

@ Hier scheint die Industrie gefragt:
Ein neues Reinigungsgerat, ahnlich
der bereits bestehenden rotierenden

Reinigungsdiise, muss her, um Wasser
und Sand maschinell auf die Schacht-
wandung aufbringen zu kénnen.

Automatisierter Auftrag
bringt nicht immer Vorteile

L

Vorbeschichtung einer Mauerwerkswandung mit star-
ker Fugenkorrosion

Mauerwerksschachte mit starker Fugenkorrosion
und Betonschachte mit fortgeschrittener Beton-
korrosion besitzen eine sehr unebene Wandungs-
oberflache. Bevor diese Schachte im Anschleu-
derverfahren beschichtet werden kdnnen, muss
die Oberflache zunachst einmal von Hand mit
einer Vorbeschichtung aus mineralischem Mortel
geebnet werden.
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Komplett vorbeschichteter Mauerwerksschacht

Diese handischen Arbeiten umfassen oft einen
GroBteil des insgesamt anfallenden Arbeitsauf-
wandes. Auch stellt diese Vorbeschichtung - je
nach aufgetragener Schichtdicke — bereits eine
komplette Beschichtung des Schachtes dar. Durch
den nachfolgenden maschinellen Auftrag einer
Hauptbeschichtung kann die Verbundfestigkeit
der Vorbeschichtung nicht mehr gesteigert
werden.

@ In diesen Fillen ist die Frage zu stel-
len, warum iiberhaupt noch zusatzlich
im Anschleuderverfahren saniert wer-

den muss und nicht sofort die gesam-
te Beschichtungsdicke von Hand auf-
getragen wird?

Polyurethan:
GroBe Unterschiede zwischen den Produkten

Blasen in einer Beschichtung aus Polyurethan bei
hohem Feuchtegehalt des Untergrundes

Die Laboruntersuchungen zeigten es eindeutig: Es
gibt groBe Unterschiede zwischen den einzelnen
am Markt angebotenen Produkten. Vor allem die
Empfindlichkeit gegentiber Feuchtigkeit ist sehr
unterschiedlich: Wahrend eines der untersuchten
PU-Produkte auf einen hohen Feuchtegehalt des
Untergrundes mit Blasenbildung reagierte, kam
es bei einem weiteren PU-Produkt zu keinen
optisch erkennbaren Reaktionen.

Einwandfreie Polyurethanbeschichtung auch bei
hohem Feuchtegehalt des Untergrundes

@ Polyurethan ist nicht gleich Polyurethan.
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geringe Untergrundfeuchte fiir den Auftrag der
Polyurethanbeschichtung zu erhalten, setzen die
Beschichtungsfirmen gerne HeiBluftgerate ein,
mit denen der Schacht — und damit auch die
Mértelschicht — getrocknet wird.

Dabei ist auch der Zustand der angrenzenden
Haltungen sowie der weiteren Zuldufe in der
Schachtwandung zu dokumentieren. Wenn
Schaden oder Undichtigkeiten in den angren-
zenden Haltungen zu erkennen sind, sollte die
Schachtsanierung idealerweise in die Sanierung
des Gesamtsystems integriert werden.

Polyurethan: Vorsicht bei der Beschichtung
von sehr feuchten Mauerwerksschachten
Alle untersuchten Polyurethanprodukte hafteten
nicht besonders gut auf sehr feuchten Unter-
griinden. Gerade an PU-Beschichtungen auf
komplett durchfeuchtetem Mauerwerk konnten
die IKT-Priifer nur einen geringen Verbund zum
Untergrund messen, in Ausnahmefallen wurden
auch Abldsungen beobachtet.

Durch den Einsatz dieser HeiBluftgerate kann

die Aushartung und damit die Festigkeit der
Mértelvorbeschichtung, die ja den Untergrund fiir
die nachfolgende Polyurethanbeschichtung bildet,
beeintrachtigt werden.

Wo liegen die Schaden?

@ Daher unsere Empfehlung: Mit dem
Auftrag der Polyurethanbeschichtung
warten, bis die mineralische Vorbe-

schichtung eine ausreichende Rest-
feuchte besitzt. Keine HeiBluftgerate
zum Trocknen einsetzen.

Undichtigkeiten im Gerinne im Bereich der Einbindung
des Ablaufs

Trocknung eines Schachtes im Vorfeld einer Poly-

urethanbeschichtung Sanierungsvorbereitung

Clever inspizieren vor Auftragsvergabe!

Nahezu alle Schachte zeigten im unteren Bereich
des Schachtkorpers starke Schaden, in vielen Fal-
len waren die Bermen, Gerinne und Anbindungen
an die abgehenden Kanale ebenfalls sanierungs-
bediirftig.

Oft setzen die Sanierungsfirmen auch HeiBluftge-
blase ein, um das Mauerwerk vor der Beschich-
tung zu trocknen. Doch selbst nach dieser
Trocknung war die Untergrundfeuchte in einigen
Féllen noch immer zu hoch.

@ Daher scheint ein Einsatz von Poly-
urethan zur Beschichtung sehr feuch-

ter Mauerwerksschachte nicht emp-
fehlenswert.

Schadhafter Schacht
Anforderungen Mortel vs.

Anforderungen Polyurethan

Grundsatzlich besteht ein Unterschied zwischen
den Anforderungen eines (Vorbeschichtungs-)
Méortels und denen eines Polyurethans. Wahrend

In der Phase der Sanierungsvorbereitung sollte
der zu sanierende Schacht detailliert optisch

inspiziert werden. Die Inspektion sollte idealer-
weise bei hohen Grundwasserstanden erfolgen,

Ubergangsbereich rechteckiger Mauerwerksschacht/
runder Konus aus Beton mit waagerechten
Verspriingen in der Schachtwandung

der Mortel in der Erhartungszeit moglichst feucht
gehalten werden sollte, ist fiir die Beschich-

tung mit Polyurethan eine trockene Umgebung
vorteilhaft.

um Undichtigkeiten im Schachtkérper besser
erkennen zu kénnen.

Wenn Zulaufe in die Wandungen eingebunden
waren, so waren diese fast immer undicht oder
schadhaft. Im Ubergangsbereich Mauerwerk-
Beton fanden sich haufig Undichtigkeiten und
Querschnittsverspriinge, die eine Sanierung im
Beschichtungsverfahren erschweren konnen.

Diese unterschiedlichen Anforderungen konnen
dann kritisch werden, wenn beide Materialien
kombiniert eingesetzt werden sollen. Dies ist
zum Beispiel der Fall, wenn ein Schacht zum
Oberflachenausgleich mit Mortel vorbeschichtet
wird und anschlieBend mit Polyurethan be-
schichtet werden soll. Um hierbei eine mdglichst

Undichte Ringfuge in einem Schacht aus
Betonfertigteilen
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Vorarbeiten einplanen!

Schadhafte Zuldufe in der Schachtwandung sind
vor Ausfiihrung der Beschichtung zu sanieren.
Steigeisen oder -biigel sollten vor der Beschich-
tung demontiert werden. Nach dem Beschich-
tungsauftrag ist der Einsatz einer Steigleiter
besonders zu empfehlen, da der Beschichtungs-
korper hier bei der Befestigung nur an wenigen
Stellen durchbrochen werden muss.

Vor der Beschichtung ist in vielen Fallen eine
Abdichtung der Schachtwandung erforderlich.

In Schachten aus Betonfertigteilen kdnnen mit
Injektionen, zum Beispiel mit Polyurethanharzen,
gute Ergebnisse erzielt werden. Die Abdichtung
mittels Injektionen ist in den Mauerwerksschéch-
ten aufwandiger. Falls kein stark driickendes
Grundwasser ansteht, sind hier besonders
schnellabbindende Reparaturmdrtel geeignet.

Beachtet man bereits einige wenige, aber wesent-
liche Punkte wahrend der Sanierungsausfiihrung,
kann die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen
Sanierung deutlich gesteigert werden:

@ Sauberkeit der Schachtwandung kon-
trollieren.

Spritzschattenbildung neben einem Steigeisen bei
einer Mortelbeschichtung im Anschleuderverfahren

Sowohl bei der Mortelbeschichtung im Anschleu-
derverfahren als auch bei der Polyurethanbe-
schichtung im Spriih-Schleuderverfahren bilden
sich Spritzschatten an den Steigbiigeln und
-eisen. Diese Bereiche miissen zusatzlich von
Hand sorgfaltig vorbereitet oder nachbearbeitet
werden.

In Mauerwerksschachten und Schachten aus
Betonfertigteilen mit Korrosion ist in der Regel
eine umfangreiche mechanische Bearbeitung des
Untergrundes vor Auftrag der Beschichtung erfor-
derlich. In Schachten aus Betonfertigteilen ohne
Korrosion beschrénken sich die vorbereitenden
Arbeiten in der Regel auf die Ringfugen.
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Abdichten eines Mauerwerksschachtes mit Stopfmartel

Durch undichte Stellen in einer Ringfuge eines
Betonschachtes eintretendes Injektionsmaterial

In Mauerwerksschachten mit Fugenkorrosion sind
vor einem maschinellen Beschichtungsauftrag
(Mortel und Polyurethan) im Normalfall flachige
Vorbeschichtungen mit mineralischem Mortel
notwendig.

Bauiiberwachung

Grundsatzlich gilt: Die derzeitige Ausfiihrungspra-
xis unter den besonderen Randbedingungen in
Abwasserschachten scheint einen starken Einfluss
auf das Sanierungsergebnis zu haben. Hier sind
vor allem:

@ verfahrenstechnische Schwachen in der
Untergrundvorbereitung,

@ die Nicht-Einhaltung von Herstellervorgaben
oder den Anforderungen der malBgeblichen
Richtlinien wahrend des gesamten Sanierungs-
prozesses und

@ die fehlende Kontrolle des Sanierungserfolges
Zu nennen.

Dies verscharft sich beim Einsatz von Morteln
insbesondere durch die handische Verarbeitung
vor Ort, die langsame Aushartung des Materials
und die hohen Anforderungen an die Nachbe-
handlung. Eine gegeniiber der derzeitigen Praxis
intensivere Bautiberwachung ist unbedingt zu
empfehlen!

Schmutzriickstande auf der Wandung nach Reinigung

In der Praxis kann es vorkommen, dass die
Schachtwandung nur unzureichend vorgereinigt
wird. Dadurch befinden sich nach Abschluss der
Reinigungsarbeiten noch Schmutzriickstéande in
Teilbereichen der Wandung. Eine abschlieBende
Kontrolle der Schachtwandung vor dem Auftrag
der Beschichtung wird nicht immer durchgefiihrt

= e

"N\
Auftrag des Mortels auf ,schmutzige” Wandung

Daher: Vor dem Beschichtungsauftrag sollte eine
detaillierte Inspektion der gereinigten Schacht-
wandung durchgefiihrt werden, um Schmutzriick-
stande, Beldge oder einen zu geringen Materi-
alabtrag erkennen zu konnen und ggf. weitere
MaBnahmen einzuleiten.
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@ Verwendete Materialien iiberpriifen

In vielen Fallen werden ungeeignete Materialien,
insbesondere zur Vorbeschichtung, eingesetzt.
Zum Beispiel eignen sich bei Betonschachten mit
starker Korrosion nur Mortelprodukte, die speziell
fiir den Einsatz bei sehr aggressiven Abwassern
entwickelt worden sind.

Griin-schwarze Verfarbung der Vorbeschichtung in
einem Schacht mit starker Schwefelsaurebelastung

Daher: Die von den Firmen verwendeten Mate-
rialien auf die Eignung fiir den Anwendungsfall
tiberpriifen.

@ Mértel: Auf Einhaltung der

Herstellervorgaben drangen

Um den Mortel fiir den handischen Auftrag besser
verarbeitbar zu machen, kann es in der Praxis
vorkommen, dass die Herstellervorgaben sehr
kreativ ausgelegt werden. Zum Beispiel kann es
sein, dass leicht angeharteter Mortel erneut mit
Wasser aufgemischt und fiir die Beschichtung
verwendet wird.

Daher: Bereits bei der Ausschreibung auf die
Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und
Herstellervorgaben verweisen und wahrend des
Bauprozesses stichprobenhaft die Ausfiihrung
kontrollieren.

@ Nachbehandlung enorm wichtig

Der Feuchtegehalt des Untergrundes vor Auftrag
der Beschichtung sowie die Austrocknung des
Mértels haben einen wesentlichen Einfluss auf
die Hohe der in der Verbundfuge sowie in der
Mortelbeschichtung auftretenden Spannungen,
die zu einem Abldsen und zu Rissen in der
Beschichtung fiihren konnen. Daher sollte auf

einen feuchten Untergrund, das Feuchthalten des
Mortels wahrend des Auftrags und vor allem auf
die Verhinderung einer friihzeitigen Austrocknung
wahrend des Aushartungsprozesses geachtet
werden.

Auch wenn wahrend des Beschichtungsauftrags
die einzelnen, bereits angetrockneten Schich-
ten vor dem Auftrag einer neuen Schicht nicht
angeraut werden, kann dies zu einem schlechten
Sanierungsergebnis fiihren. Grundsatzlich ist die
Mortelbeschichtung vor allem im Konusbereich
vor direkter Sonnenbestrahlung zu schiitzen.
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Ein Nachbehandlungsmittel kann gute Dienste leisten

Mit dem Auftrag eines Nachbehandlungsmittels
auf die Mortelbeschichtung direkt im Anschluss
an die Sanierungsarbeiten scheint eine zu schnel-
le Austrocknung des Mdrtels zu vermeiden sein.
Das Abdichten des Schachtdeckels mit einer Plane
zur Vermeidung von Zugluft scheint als alleinige
MaBnahme keine groBen Vorteile zu bringen.

Bei Polyurethanbeschichtungen scheinen um-
fangreiche Nachbehandlungsmalinahmen nicht
erforderlich zu sein. Hier empfiehlt es sich aber,
nach Auftrag der Beschichtung den gesamten Be-
schichtungskorper detailliert optisch zu inspizie-
ren, um Fehlstellen in der Beschichtung erkennen
und direkt beseitigen zu konnen.

hafr el

Ein Abdichten des Schachtdeckels allein reicht nicht aus

@ Polyurethan: Beschichtung sofort nach

Auftrag kontrollieren

i

Nachbehandlung einer Polyurethanbeschichtung

Bauabnahme

Grundsatzlich kann festgestellt werden, dass

die in den Richtlinien und Sachstandsberichten
vorgegebenen MaBnahmen nur bedingt geeignet
sind, um die Qualitat einer Schachtbeschichtung
nachhaltig und vor allem mit einem angemes-
senen Aufwand zu Uberpriifen. Folgende Mafnah-
men zur Qualitatskontrolle stellten sich aber als
sinnvoll heraus:

(@ Bauabnahme nach mehreren Monaten

Mangel an Polyurethanbeschichtungen zeigten
sich in der Regel unmittelbar nach dem Auftragen
der Beschichtung bzw. spétestens nach einem
Anstieg des Grundwasserstandes. Bei vielen Mor-
telbeschichtungen konnten zahlreiche Mangel
erst bei einer Inspektion mehrere Monate nach
der BeschichtungsmaBnahme erkannt werden.
Dies konnte damit zusammenhangen, dass sich
die fiir eine Risshildung bzw. ein Ablosen der
Beschichtung maBgeblichen Spannungen bei

den Mértelbeschichtungen rechnerisch erst

nach einigen Tagen oder Wochen einstellen.

Risse sind oft erst nach ein paar Monaten
gut zu erkennen

Daher ist zu empfehlen, die Bauabnahme erst
nach einigen Monaten und idealerweise bei
hoheren Grundwasserstanden durchzufihren.
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Bereiche mit schlechtem Verbund sind spatestens nach
Anstieg des Grundwasserstandes zu erkennen

@ Detaillierte optische Inspektion gut
geeignet

Besonders geeignet fiir die Abnahme von
SchachtbeschichtungsmaBnahmen ist eine
detaillierte optische Inspektion bei hohen
Grundwasserstanden inklusive eines Abklopfens
der Beschichtung. Qualitdtsmangel wie Risse
und Undichtigkeiten sind in der Regel gut zu
erkennen: Durch das charakteristische Gerausch
beim Abklopfen der Beschichtung konnen auch
Hohlstellen hinter der Beschichtung festgestellt
werden.

Eine detaillierte optische Inspektion leistet gute Dienste
bei der Beurteilung der Qualitdt einer Beschichtung

Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass
der Zustand der Beschichtung durch die Inaugen-
scheinnahme des gesamten Schachtbauwerkes
einschlieBlich Einbindungshereichen, Gerinne und
Steigeisen erfasst und fotografisch dokumentiert
wird. Das alleinige Begutachten des Schachtes
durch den geoffneten Schachtdeckel reicht nicht
aus!

(@ Dichtheitspriifung haufig nicht geeignet

Eine Wasserdichtheitspriifung im Schacht liefert
nicht immer zuverlassige Aussagen zum Erfolg

Eine Dichtheitspriifung des Schachtes ist haufig nicht
geeignet, um die Qualitat einer Beschichtungsmaf-
nahme beurteilen zu kdnnen

einer BeschichtungsmaBnahme. Haufig sind die
Priifergebnisse z.B. aufgrund von Umlaufigkeiten
im Bereich der Absperrblasen nicht verwertbar.
Oft stehen auch die Kosten nicht im Verhalt-

nis zum Nutzen. In Extremfallen (z.B. starker
Volumenstrom, groBe Querschnitte, korrodierte
Kanale) konnen die Kosten fiir die abschlieBende
Dichtheitspriifung sogar die Kosten der eigent-
lichen SanierungsmaBnahme bertreffen.

Nur wenn auch der Sohlenbereich einschlieBlich
Gerinne sowie die einbindenden Kanalhaltungen
saniert wurden, kann eine Priifung mit Luft- bzw.
Wasserdruck in Einzelfallen zielfiihrend sein.
Grundsatzlich scheint dann eine Wasserdicht-
heitspriifung gemaB ATV-M 143, Teil 6 kombiniert
mit einer umfassenden optischen Inspektion des
oberen Schachtkérpers sinnvoll.

@ Haftzugpriifung hinterfragen

Grundsatzlich sind die derzeitigen Mindestan-
forderungen an die Haftzugfestigkeiten der
Beschichtungen, die sich an den Anforderungen
des Hoch- und Briickenbaus orientieren, sowie die
Bedeutung von Haftzugpriifungen als Abnah-
mekriterium zu hinterfragen. Die numerischen
Untersuchungen zeigten, dass sich die unter
den Bedingungen in einem Abwasserschacht
ergebenden Haftzugspannungen bei Mortelbe-
schichtungen unterhalb der Anforderungen der
maBgeblichen Richtlinien liegen.
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Mortel: Haftzugpriifung an einer Beschichtung

Und: Obwohl in vielen Fallen die Anforderungen
an die Haftzugfestigkeit nicht erfiillt wurden, kon-
nte ein Abldsen der Beschichtung nur in Einzel-
féllen festgestellt werden. In den Fallen, in denen
bei der abschlieBenden Haftzugpriifung extrem
geringe Haftzugwerte von nur 0 N/mm2bis

0,2 N/mm2 gemessen wurden, hatten die IKT-
Priifer bereits im Vorfeld Risse in der Beschich-
tung und Hohlstellen durch ein Abklopfen der
Beschichtung feststellen konnen.

Vor diesem Hintergrund sollte das Ergebnis einer
Haftzugprifung nur als zusétzlicher Hinweis

auf die Sanierungsqualitat angesehen und das
Hauptaugenmerk auf die optische Inspektion
inklusive eines Abklopfens der Beschichtung
gelegt werden.

Es geht weiter

Wie dieser Artikel zeigt, liegen nun grundlegende
Erkenntnisse hinsichtlich der Qualitatseinflisse
und Einsatzgrenzen von Beschichtungsverfahren
vor. In dem aktuellen Forschunsprojekt , Ab-
wasserschichte - Uberwachung, Priifung und
Sanierung” sollen weitergehende Fragestellungen
beantwortet werden. Es zielt auf die ganzheitliche
Betrachtung des gesamten Schachtkérpers und
der zugehorigen Betriebsprozesse ab. Verschie-
dene Sanierungsverfahren werden in Labor- und
In-situ-Einsétzen vergleichend untersucht

Ergebnisse im Internet

Dieser Auszug aus dem Bericht stellt die Ergeb-
nisse nur auszugsweise dar. Der vollstandige
Bericht der Praxisstudie kann von der IKT-Home-
page heruntergeladen werden:

www.ikt.de

Quellen: IKT-eNewsletter April bis September 2005
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Das IKT ist ein neutrales, unabhangiges und
gemeinniitziges Institut. Es arbeitet praxis- und
anwendungsorientiert an Fragen des unter-

ge===" irdischen Leitungsbaus. Schwerpunkt ist die
Kanalisation. Das IKT bietet wissenschaftlich
fundierte und praxisgerechte Priifungen an.
Infos iiber Projekte und Dienstleistungen
unter: www.ikt.de
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